Приложение 1
Подготовка бутылочек к эксперименту
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Приложение  2

Ход 1 эксперимента и его результаты[image: image3.jpg]



	Вид ткани
	Изменение температуры 

за 10 мин (t0, С)

	Без ткани
	Снизилась на  9,4

	Синтетика
	Снизилась на  9,9

	Хлопок
	Снизилась на  8,3

	Лён
	Снизилась на  8

	Шерсть
	Снизилась на  4

	Кожа
	Снизилась на  3,8

	Мех
	Снизилась на  2,1

	Синтепон
	Снизилась на  2


Приложение  3

Ход 2 эксперимента и его результаты

[image: image4.jpg]15 16 17 18
|





	Объект
	Расстояние

	  Коробок
	  38 см

	  Коробок + песок
	  20 см

	 Коробок + наждачная 

бумага
	  2 см
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Сквознякометр
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Ход и результаты третьего эксперимента

	Вид ткани
	Изменение температуры 

за 5 мин (t0, С) 

СУХАЯ ткань
	Изменение температуры 

за 5 мин (t0, С) 

ВЛАЖНАЯ ткань

	Без ткани
	Снизилась на

	Синтетика
	Снизилась на 
	Снизилась на 

	Хлопок
	Снизилась на 
	Снизилась на 

	Шерсть
	Снизилась на 
	Снизилась на 
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